
  

 

 

Aspect du dommage : 
Sur le joint de culasse à feuilles en métal-élastomères, on aperçoit de nettes empreintes rectilignes. 
Elles proviennent du plan d’étanchéité de la culasse et se dirigent vers la chambre de combustion. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Cause : 
La structure superficielle de la culasse a été usinée trop grossièrement, voire pas du tout. C’est ce qui a 
provoqué un passage de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement et une contrainte thermi-
que excessive (montée en pression). 

Autres causes possibles : 
• L’air dans le système de refroidissement n’a pas été complètement purgé, d’où  

absence de circulation du réfrigérant 

• Interruption du circuit de refroidissement (pompe à eau, thermostat, ventilateur) 

• La contre-pression élevée des gaz d’échappement a provoqué une surchauffe du  
moteur (par exemple catalyseur défectueux) 

 
Mesure à prendre : 
Avant le montage, vérifiez très soigneusement la qualité et l’aspect du plan d’étanchéité et assurez-
vous de la planéité de la culasse. Le cas échéant rectification plane dans un atelier spécialisé. 
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